


Хлопачев Г. А., Гиря Е. Ю. Секреты древних косторезов Восточной Европы и Сибири8

качеств. Оба этих материала хорошо режут-
ся, пилятся, шлифуются, полируются и в то 
же время позволяют использовать для их об-
работки традиционную для каменной индус-
трии технику расщепления (Хлопачев, 1997; 
Khlopachev, 2002). Таким образом, бивневое и 
роговое сырье в процессе обработки демонс-
трирует и пластичность, и хрупкость.

Пластичность — свойство необратимо из-
менять свои размеры и форму (значительно де-
формироваться) под действием механических 
нагрузок.

Хрупкость — свойство материала разру-
шаться при небольшой деформации.

Речь идет о том, что оба вида материала 
могут колоться подобно кремню или иным 
хрупким материалам. На это вполне одно-
значно указывают многочисленные археоло-
гические находки разнообразных бивневых 
и роговых сколов, отщепов, пластин, а также 
ядрищ и настоящих нуклеусов, с которых они 
были сняты. Эти сколы, равно как и негативы 
их снятия на нуклеусах, имеют все признаки 
«искусственного» расщепления – площадку, 

Рис. 1. Продольные бивневые отщепы. 1 — верхнепалеолитическая стоянка Хотылево II; 2 — верхнепалео-
литическая стоянка Елисеевичи 1

Picture 1. Axial ivory flakes. 1 — Khotylevo II Upper Palaeolithic site; 2 — Yeliseyevichi 1 Upper Palaeolithic site
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ударный бугорок, волну, сложную систему про-
стран ствен ной организации снятий и т. д. Ар-
тефакты такого рода – не редкость, они встре-
чаются практически повсеместно и в Европе, 
и в Азии, и в Америке (рис. 1, 2, 3). Между тем 
предметы из этих материалов можно не только 
резать, но даже изгибать. Находки артефак-
тов, изготовленных из бивня или рога путем 
выпрямления и/или изгибания исход ных за-
готовок, не менее многочисленны и столь же 
широко распространены в различных палео ин-
дустриях (рис. 4).

Кроме того, к двум названным выше качес-
твам рога и бивня следует добавить еще одно 
важное свойство – вязкость.

Вязкость — способность материалов оказы-
вать сопротивление движению отдельной части 
тела без фрагментации целого за счет внутрен-
него трения (сцепления частиц). 

Благодаря своей вязкости рог часто исполь-
зуется современными экспериментаторами в 
качестве мягкого отбойника при расщеплении 
кремня (рис. 5). Бивень как более дорогой эк-
зотический и менее вязкий материал в экспе-

Введение

Рис. 2. Поперечный бивневый отщеп. Верхнепалеолитическая стоянка Яна (подъемный материал)
Picture 2. Transverse ivory flake. Yana Upper Palaeolithic site (river floor material)
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Рис. 3. Поперечный бивневый отщеп. Верхнепалеолитическая стоянка Яна (подъемный материал)
Picture 3. Transverse ivory flake. Yana Upper Palaeolithic site (river floor material)
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риментах по расщеплению используется го-
раздо реже. Однако, как недавно выяснилось, 
есть основания полагать, что на территории 
Австрии и Чехии отбойники из бивня мамонта 

существовали в верхнем палеолите (Steguweit, 
2005). 

Археологические материалы однозначно и 
недвусмысленно указывают на использование 
в древности техник обработки бивня мамонта 
и рога северного оленя, основанных на «взаи-
моисключающих» качествах. Подобное можно 
объяснить только тем, что древним косторе-
зам были известны приемы, позволявшие из-
менять поделочные свойства этих материалов. 
При каких-то определенных обстоятельствах 
рог и бивень «вели себя» как пластичные, от-
носительно мягкие и вязкие материалы, кото-
рые можно резать, строгать, получая длинную 
стружку, и даже гнуть. В иных условиях – это 
относительно твердые и хрупкие виды сырья, 
которые можно расщеплять подобно твердым 
породам камня. Очевидно, что такие поделоч-
ные свойства бивень/рог могли приобрести 
только в результате изменения их природной 
формы и структуры.

Введение

Рис. 4. «Шумящий браслет» из согнутых пластинок 
бивня мамонта. Верхнепалеолитическая стоянка 
Мезин

Picture 4. «Clamorous bracelet» from bent mammoth 
ivory plates. Upper Palaeolithic site Mezin

Рис. 5. Расщепление кремня с помощью рогового 
отбойника

Picture 5. Antler billet flint knapping
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