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Расщепление естественно-влажного бивня 
мамонта является делом столь же обреченным 
на неудачу, как и расщепление «сухого» за-
мороженного сырья. Однако из соображений 
проверки идеи «магического» влияния «очень 
сильного удара», переходящей со времен 
М. М. Герасимова из одной научной работы в 
другую, а также для достижения максималь-
ной «полноты картины» было осуществлено 
несколько экспериментов по расщеплению 

бивня мамонта в естественно-влажном состо-
янии. В качестве исходного сырья использо-
вался фрагмент целого бивня, извлеченный 
из мерзлоты и более 10 лет пролежавший на 
открытом воздухе в условиях арктической тун-
дры на о. Жохов. Необходимо отметить, что 
современный климат на острове летом весьма 
сырой (70–100 % влажности), а дневная темпе-
ратура очень редко поднимается выше +6° С, 
причем не более чем на несколько часов в год. 

Глава 4. Экспериментальные данные по расщеплению бивня мамонта и рога северного оленя

Рис. 37. Бивневые сколы, полученные в ходе экспериментов 2004 г. при температуре -18° С
Picture 37. Ivory spalls of 2004 experiments under -18° C
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Состояние этого бивня отличается от оценки 
его состояния, данного В. Е. Тумским4, и опре-
деляется как «естественно-влажное», посколь-
ку после извлечения из грунта он явно просох, 
так как на нем появились концентрические 
трещины усыхания, но в то же время бивневая 
масса сохранила полупрозрачность.

Поскольку один из концов фрагмента до-
вольно аккуратно отпилен под весьма удач-
ным для продольного скалывания углом, его 
торец был использован в качестве площадки. 
Отбойником послужила железная кувалда ве-
сом в десять килограмм. Масса бивневого от-
резка (более 30 кг) обеспечивала достаточную 
устойчивость нуклеуса в момент нанесения 
удара и гарантировала надежное приложе-
ние максимального момента силы к площад-
ке нуклеуса. Похожий эксперимент со слабо 
замороженным бивнем и очень тяжелым ка-
менным отбойником был произведен в низко-

температурной морозильной камере КХН-4 с 
моноблоком CARRIER (объем 4 куб. м) МАЭ 
РАН и дал те же самые результаты.

Как показали эксперименты, после нане-
сения нескольких десятков ударов площадка 
бивневого нуклеуса сминалась и размочалива-
лась (рис. 36) и отделение даже таких малень-
ких сколов, как при расщеплении «сухого» 
бивня (рис. 35), не происходило. 

Данный эксперимент, результат которого 
был нам ясен изначально, весьма важен имен-
но своей неудачей. Он доказывает, что влажное 
мамонтовое сырье, максимально просушен-
ное в условиях арктической тундры в летний 
период, непригодно к расщеплению отбой-
ником даже при нанесении сверхмощных по 
силе ударов. То же самое можно сказать и по 
отношению к рогу. Увлажнение лишь размяг-
чает рог, усиливая его пластичность и сводя 
его способности расщепляться к нулю.

Рис. 38. Эксперименты 2006 г. в парке на Муринском 
ручье в Санкт-Петербурге при температуре -25° С

Picture 38. Year of 2006 experiment in a park near Mou-
rinsky Spring, St-Petersburg, under -25° C

Рис. 39. Каменный отбойник и несколько отщепов, 
полученных в ходе экспериментов 2006 г. в парке на 
Муринском ручье в Санкт-Петербурге

Picture 39. Stone hammer and a few flakes experimen-
tally received in 2006 in a park near Mourinsky Spring, 
St-Pe ters burg

4 По мнению В. Е. Тумского, бивень уже не имел естественной влажности, поскольку он подвергся минимум 
несколько десятков раз циклам промерзания/оттаивания, что снизило его сплошность и механическую проч-
ность (личная переписка).
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