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артефактах, крайне мало вероятно. То есть мы 
можем уверенно констатировать искусствен-
ное происхождение этого вида фрагментации 
только тогда, когда существуют основания ут-
верждать, что до возникновения слома неко-
нического типа данные фрагменты бивня уже 
были как-то модифицированы человеком (см. 
главу 4). Все остальные варианты трудно дока-
зуемы.

Формы неконических поперечных сломов 
бивней мамонта достаточно разнообразны. 
Они не всегда имеют диагонально-удлинен-
ный («язычковый») вид, встречаются и более 
прямые сломы, когда преобладает попереч-
ный разрыв, а продольное отщепление прак-
тически не развито. Как уже указывалось ра-
нее, в силу анизотропности бивня поверхность 
поперечного слома имеет неровный рельеф в 
виде волны с острыми гребнями. Такой же, по 
сути, как и у поперечных сломов рога (рис. 33), 
но как бы увеличенный в масштабе. При ус-
ловиях сильного охлаждения влажного бивня 
возможно получение практически «прямого» 
слома без язычкового продолжения скалы-
вающей путем «удара на изгиб»: когда длин-
ным фрагментом бивня наносят удар о ребро 
наковальни, бивень, изгибаясь под своим ве-

сом, ломается практически поперечно. Таким 
же образом, без топора, можно ломать тонкие 
стволы сухой ели.

Образец бивня, с неразвитыми язычковы-
ми характеристиками поперечного слома был 
найден на пляже р. Яны, в среднем ее тече-
нии, неподалеку от Янской стоянки (Pitulko, 
Nikolsky и др., 2004, с. 52–56) и предоставлен 
нам для исследования географом А. Ю. Ива-
новым (рис. 118). Это достаточно короткий 
фрагмент, сломы обоих концов происходят от 
изгиба в одну и ту же сторону, что вполне мог-
ло произойти во время деформации бивня в 
мерзлом грунте. Но не только этим интересен 
данный образец. Кроме поперечных сломов, 
явно после их образования он расщеплен еще 
и продольно.

Глава 6. Следы от естественных повреждений и естественной сработанности бивней при жизни…

Рис. 121. Бивень мамонта, продольно расщепив-
шийся в результате усыхания

Picture 121. Axially splitted mammoth tusk. Result of 
drying out

Рис. 122. Поверхность продольно расщепившегося 
бивня мамонта с характерной волной

Picture 122. Axially splitted mammoth tusk surface with 
a typical ripple
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Данное продольное расчленение бивня 
представляет собой еще один очень часто 
встречающийся тип естественного расщепле-
ния, который принято называть «трещинами 
усыхания».

Слоновая кость, современная и ископаемая 
в равной мере, «не приспособлена» к неравно-
мерному усыханию. Она, «как и любой мате-
риал биогенного происхождения, изначально 
насыщена влагой (8–10 %, по аналогии с зуб-
ным дентином), относительно быстрая потеря 
которой ведет к расслоению и растрескиванию 
бивня. Расслоение происходит по отдельным 
углам Рециуса, последовательно охватывая 
все новые и новые конусы роста. В результате 

этого процесса возрастает напряжение внутри 
тела бивня, что ведет к образованию продоль-
ных трещин на его наружной поверхности. 
Таким образом, в процессе усыхания неодно-
родность строения бивня проявлялась внача-
ле в образовании концентрических трещин, 
которые соответствовали его конусам роста, 
а затем радиальным, что приводило к обра-
зованию продольных трещин на поверхнос-
ти бивневого сырья» (Смирнов, 2003, с. 104) 
(рис. 119). 

При высыхании бивень «дает усадку, не-
равномерную по разным направлениям: по 
ширине (диаметру) <…> существенно боль-
ше, чем по его длине» (Там же). Именно та-

Рис. 123. Поверхность продольно расщепившегося бивня мамонта с разнонаправленными волнами
Picture 123. Axially splitted mammoth tusk surface with multidirectional ripples

BoneCarving.indb   100BoneCarving.indb   100 30.07.2010   14:25:4730.07.2010   14:25:47

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/05/978-5-02-025599-9/ 

© МАЭ РАН 
 



101

кая динамика развития трещин читается на 
пересушенном образце для радиоуглеродного 
датирования, предоставленного нам палеоге-
ографом М. А. Анисимовым (рис. 120).

Мы не исключаем, что в жизни ситуация с 
расслоением и растрескиванием бивней была 
значительно сложнее. Несомненно, образова-
ние и развитие трещин в бивне происходило 
одновременно в результате как его усыхания, 
так и замерзания воды и влаги в уже имею-
щихся внутренних и наружных трещинах.

Насколько велики бывают продольные тре-
щины усыхания бивня и чем они отличаются 
от трещин иного происхождения? В ходе об-
следования берегов реки Яны в пяти километ-
рах от Янской стоянки ниже по течению нам 
удалось найти фрагмент бивня, расщепленно-
го вдоль трещиной усыхания величиной око-
ло метра (рис. 121). Не исключено, что могут 
быть обнаружены и более крупные фрагмен-
ты. Данный тип расщепления отличают следу-
ющие признаки:

1) поверхности, полученные таким обра-
зом, всегда ориентированы на центр бивня, 
поскольку происходят от радиальных трещин;

2) если данные трещины рассекают бивень 
пополам, когда из двух радиальных трещин 
образуется единая поверхность скола (по диа-
метру окружности бивня), справа и слева от 
центральной оси бивня возникают два отде-
льных параллельных ряда волн разрывов усы-
хания (рис. 121 и 122);

3) каждая из таких волн не связана по фор-
ме и частоте с соседней, так как происходит от 
отдельной радиальной трещины;

4) направление волн разрывов усыхания 
всегда соответствует направлению конусов на-
растания бивня, они всегда направлены к дис-
тальному концу, так как трещина начинается 
от менее защищенного проксимального кон-
ца, в редких случаях на коротком участке вол-
на может быть направлена поперек оси бивня, 
когда трещина усыхания начинается от цент-
рального «нервного» канала (рис. 123);

5) волны разрыва усыхания очень плоские, 
практически «без рельефа», они напоминают 
уложенные друг на друга листы черепицы или 
чешую рыб, каждая линия волны как бы пря-
моугольно-зубчатая (рис. 123, 124, 125).

Глава 6. Следы от естественных повреждений и естественной сработанности бивней при жизни…

Рис. 124. Поверхность продольного естественного 
разлома бивня мамонта

Picture 124. Axial natural ivory break surface

Рис. 125. Поверхность продольного естественного 
разлома бивня мамонта

Picture 125. Axial natural ivory break surface
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