
П
ервые памятники буддийского искусства 

в  Индии относятся ко времени правления по-

кровительствовавшего буддизму царя Ашоки 

(272–232 гг. до н. э.).

В искусстве скульптуры Гандхары и Матхуры 

в первые века н.э. появляются изображения Будды в челове-

ческом облике, стоящего или сидящего на лотосе, выполнен-

ные с иконографией, которая стала традиционной.

В начале нашей эры в буддийском искусстве Индии появляется 

металлическая скульптура, расцвет которой пришелся на эпоху 

Гуптов (IV–VI вв. н.э.). При последней буддийской династии Пала 

в Северо-Восточной Индии (с 765 г. до начала XI в. в Бенгале и до 

1199 г. в Бихаре) были сооружены знаменитые буддийские мо-

настыри-университеты Одантапури (в VIII в.) близ появившегося 

в V в. при Гуптах монастыря Наланда, монастыря Викрамашила 

и др. В это время было создано громадное количество металли-

ческой буддийской скульптуры для храмов и домашних алтарей.

Когда после мусульманского вторжения в 1100 г. пришел ко-

нец династии Пала и разрушали буддийские храмы и монасты-

ри, многие монахи бежали через Непал в Тибет, унося с собой 

не только традиции ваджраяны, развившейся к тому времени 

в Индии, но и рукописи и изображения божеств. Созданный 

индийскими скульпторами стиль Пала оказал сильное влия-

ние на искусство Тибета и Непала, то же было в Кашмире.

Стиль буддийской скульптуры Пала-Сена (IX–XII вв.) достаточно 

характерен и описан различными исследователями, но здесь мы 

сталкиваемся с теми же проблемами, о которых писали в статье 

об атрибуции. Индийские скульптуры на протяжении веков слу-

жили образцами для тибетских мастеров, и определить, где об-

разец, а где подражание, непросто. Да и сами «оригиналы» да-

тируются весьма условно. У. фон Шредер пишет: «В результате 

исследования они [индийские скульптуры этого периода], в об-
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щем, датируются XI–XII веками, но могли быть сделаны гораздо 

раньше или позже» [Шредер 1981: 166]. Для индийских скуль-

птур многие исследователи считают характерными признаками 

инкрустацию глаз серебром и рта — медью. С этим можно со-

гласиться. Например, у изображения Будды Шакьямуни (ГМИНВ 

№ 9527 I) глаза и губы инкрустированы [Ганевская 2004: № 5], 

но этот же признак может встречаться и у более поздних скуль-

птур, особенно у подражаний. Кстати, у тибетских скульптур, 

подражающих стилю Пала-Сена, есть инкрустация одежды 

золотой, серебряной и медной фольгой (например, тибетское 

подражание XVII в. Авалокитешвара (ГМИНВ № 5177 I) [Ганев-

ская 2004: № 70]), что никогда не встречается на индийских про-

тотипах. К сожалению, в  коллекции МАЭ подобных скульптур 

нет. Но следует отметить, что под толстым слоем золотой пасты 

инкрустация может быть и не видна. Вообще, покрывая лицо 

изображения золотой пастой, мастера (или, скорее, адепты) не 

очень заботились о сохранении авторского замысла. Так, на не-

которых скульптурах из собрания ГМИНВ золотая паста была 

нанесена толстым слоем поверх грунта, и брови были нарисо-

ваны совсем не там, где они были промоделированы в металле.

Выделить специфические индийские сплавы нам пока 

не  представляется возможным, поскольку скульптуры, атри-

бутированные исследователями как индийские, изготовлены 

практически из всех возможных типов сплавов. Но и в этом 

регионе бронза встречается реже, чем латунь.

Отметим еще некоторую странность. Из металлургической меди 

сделано несколько скульптур X–XIII вв., и несколько — XVIII–

XIX вв. Лакуну между XIII и XVIII вв. можно объяснить как форми-

рованием коллекций (по каким-то причинам собирателям не по-

пались медные скульптуры XIV–XVII вв.), так и тем, что на самом 

деле «ранние» были изготовлены в XVIII–XIX вв., но стилистичес- 

кие их черты ввели исследователей в заблуждение.

ИНДИЯ

Предположение, что искусство литья медных скульптур в Ин-

дии было утрачено, а затем вновь пришло туда, например 

из Непала, в новое время, мы считаем неубедительным.

В коллекции № 5492 нами атрибутированы как индийские две 

скульптуры: Будда Ваджрасана № 5942–184 и Арья Сарасвати 

№ 5942–17.

Скульптура Будды Ваджрасана № 5942–184 изготовлена 

из трехкомпонентной свинцовистой латуни. Скульптуры из та-

кого сплава бытуют, судя по публикациям, с V–VI вв. по XIX в. 

Тем не менее мы берем на себя смелость атрибутировать это 

изображение как индийскую работу IX–XII вв. Возможно, да-

тировку следует сузить до X–XII вв., поскольку мы не нашли 

в  публикациях индийские изображения Будды Шакьямуни 

с драгоценностью, венчающей ушнишу, датированные иссле-

дователями временем ранее X в.

Изображение Арьи Сарасвати № 5942–17 отлито из бронзы. 

Со сплавом «медь-олово-свинец» та же проблема, что и с мед-

ными индийскими скульптурами. Одна скульптура датирова-

на X в., одна XII–XIII вв. и десять скульптур — с XVI по XX в. Наше 

изображение и по сплаву, и стилистически весьма сходно 

с  изображением Манджушри, опубликованном в двухтомнике 

«Die Götter des Himalaya» [Эссен 1989: II–106]: тот же тип пье-

дестала и, что особенно заметно, тот же тип моделирования 

рта с резко выраженными губами. Поскольку у нас нет причин 

сомневаться в предложенной известными исследователями да-

тировке, мы ее принимаем, тем более что альтернативой пред-

ложенной датировке может быть либо современное производ-

ство (что исключено), либо позднейшее тибетское подражание. 

Но как раз ни одной тибетской скульптуры из такого же сплава 

нам не встретилось (как среди опубликованных, так и среди ис-

следованных нами), что позволяет отклонить и эту версию.
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БУДДА ВАДЖРАСАНА

Индия, IX–XII вв.

МАТЕРИАЛЫ. Латунь, золотая па-

ста, пигменты.

ТЕХНИКА. Литье полое, одновре-

менная отливка всей композиции; 

гравировка; нанесение золотой па-

сты; раскраска. 

РАЗМЕРЫ. Высота скульптуры 

9,7 см; ширина пьедестала 9,0 см.

МАЭ № 5942–184

ОБОСНОВАНИЕ АТРИБУЦИИ

Изображения Будды с ваджрой на 

пьедестале зарубежные исследо-

ватели именуют Акшобхьей [Шре-

дер 1981: № 85В] или Буддой Ша-

кьямуни. Автор описания сходной 

скульптуры, опубликованной в аль-

боме «Cast for Eternity», Я.  Алсоп 

считает, что ваджру на пьедестале 

можно интерпретировать как сим-

вол Будды Акшобхьи или  как  знак 

алмазного трона Будды Шакья-

муни в божественной форме [Ал-

фен 2005: № 29].

В монографии 2001 г. У. фон Шре-

дер изображения Будды, сидяще-

го в позе ваджрасана, с жестами 

правой руки бхумиспаршамудра, 

левой — дхьянамудра, без короны, 

с ваджрой на верхней плоскости 

пьедестала, именует Будда Вад-

жрасана [Шредер 2001: №  254В]. 

В коллекции № 5942 представле-

но большое собрание изображе-

ний Будды с такой иконографией 

и с рельефной (в редких случаях — 

прочеканенной) ваджрой, лежащей 

1 
см
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СПЛАВА

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au

78 .2 3 18 .2 .5 .1 н.а. .4 .05 .03 .4

перед ним на верхней плоскости 

пьедестала. Мы также называем их 

Будда Ваджрасана.

Стилистически скульптура № 5942–

184 близка к изображению Будды 

Шакьямуни, Северо-Восточная Ин-

дия (Наланда?), IX–X вв. (ГМИНВ 

№  9527  I) [Ганевская 2004: № 5]. 

Сплав бытовал в Северной Индии 

в X–XII вв.: Каладжамбхала, Север-

ная Индия, XII в. [Эссен 1989: II–436] 

и дакини Чавари, Северо-Восточ-

ная Индия, XII в. (НМВИ № МА 652) 

[Бегэн 1982: № 1].

ИКОНОГРАФИЯ

Будда Ваджрасана с ушнишей, 

украшенной драгоценностью. 

На  лбу урна. Волосы покрыты си-

ним пигментом. Лицо и открытые 

части тела покрыты золотой па-

стой. Глаза, губы, брови нарисова-

ны поверх золотой пасты.

Одежда — монашеский плащ с кай-

мой без орнамента, оставляющий 

открытым правое плечо. 

Правая рука в жесте бхумиспарша-

мудра, левая — дхьянамудра.

Будда Ваджрасана сидит в позе 

ваджрасана на пьедестале без ле-

пестков лотоса с жемчужником 

по  верхнему краю пьедестала. 

Перед Буддой на пьедестале лежит 

рельефная ваджра. На дне пьеде-

стала програвировано изображе-

ние вишваваджры с кругом в пере-

крестье.
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АРЬЯ САРАСВАТИ

Индия, XII–XIII вв.

МАТЕРИАЛЫ. Бронза, золотая 

паста, пигменты.

ТЕХНИКА. Одновременная отлив-

ка всей композиции за исключени-

ем утраченных нимба и ореола; фи-

гура сплошная; нанесение золотой 

пасты; раскраска.

РАЗМЕРЫ. Высота скульптуры 

14,6 см; ширина пьедестала 9,0 см.

МАЭ № 5942–17

ОБОСНОВАНИЕ АТРИБУЦИИ

Персонаж в такой позе с таки-

ми жестами, с двумя лотосами 

и  книгой на левом лотосе иденти-

фицируется как Арья Сарасвати 

[Терентьев 2004: 179, № 358].

Форма прямоугольного трона 

на  ножках восходит к ранним 

скульптурам стиля Пала [Шре-

дер  1981: №№ 54D, С; 55А и др.], 

датируемым IX–X вв. Асимметрично 

расположенные относительно друг 

друга ряды лепестков на лотосо-

вом троне встречаются даже еще 

раньше, например у изображения 

Манджушри, датируемого VIII–IX вв. 

(АМН № 10754) [Там же: № 53B]. 

Форма лепестков и левого лотоса 

гораздо ближе к скульптуре Ман-

джушри, датируемой XII в. [Там же: 

№  69А; Эссен 1989: I–34]. Но наи-

более скульптура №  5942–17 сти-

листически сходна с Манджушри, 

Северная Индия, XII–XIII вв. [Эс-

сен  1989: II–106]. Кроме того, она 

изготовлена из сходного сплава. 

Индийские скульптуры VIII–XI вв. от-

1 
см
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СПЛАВА

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co Au

87 7 2 .2 .07 .3 .1 н.а 1 .09 .06 .4

литы из иных сплавов. Скульптуру 

№ 5942–17 мы датируем XII–XIII вв.

ИКОНОГРАФИЯ 

Арья Сарасвати в позолоченной 

диадеме с тремя зубцами, с обо-

дом на  затылке с концами в виде 

бабочек возле ушей персонажа. 

Волосы, покрытые синим пигмен-

том, собраны в высокую приче-

ску, украшенную драгоценностью 

и окруженную треугольными зубца-

ми. Лицо и шея божества покрыты 

золотой пастой. Глаза, губы, брови 

нарисованы поверх золотой пасты.

Одежда — орнаментированная 

юбка с поясом, священный шарф. 

Украшения — серьги, ожерелье 

и браслеты на руках и на ногах.

Руки в жесте дхармачакраправар-

танамудра, у правой руки — сте-

бель с нераспустившимся цветком, 

у левой — распустившийся лотос 

с книгой на нем.

Арья Сарасвати сидит в позе вад-

жрасана на круглом пьедестале 

с двумя ярусами лепестков лотоса, 

расположенными несимметрично 

относительно друг друга, в обрам-

лении жемчужника сверху и снизу, 

помещенном на шестиярусный рас-

ширяющийся книзу прямоугольный 

постамент на четырех ножках. 

Признаков запечатывания скульп- 

туры нет. 
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